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DESCRICAO DO PRODUTO

Composto de alginato de calcio e sodio, carboximetilcelulose, propilenoglicol, agua deionizada e
conservantes. Produzido em bisnagas de 25 gramas e 85 gramas. Produto esterilizado por Radiacao Beta
(irradiacao de elétrons).

COMPOSICAO DA MATERIA-PRIMA UTILIZADA

- Carbopol 940

- Carboximetilcelulose de Sddio (CMC)
- Alginato de Célcio e Sédio

- Propileno Glicol

REAGENTES
- Alcalinizante

- Agua deionizada

- DMDM Hidantoina

- Acido Bérico

DIMENSOES DO PRODUTO

Bishaga Ally Gel ref.G025 259 (+/- 3 9)
Bisnaga Ally Gel ref. G085 85g (+/-0,5)
Potencial de Hidrogénio (pH) 5,5 (+/- 0,5)

Andlise Microbiolégica

Teste de Esterilidade em Caldo de Caseina

Soja (25°C) <1UFC

Teste de Esterilidade em Tioglicolato Fluido
(25°C)

<1 UFC

ACONDICIONAMENTO

Produto embalado em bisnaga de 85g. Caixa com Olunidade.

Embalagem - - -
Produto embalado em bisnaga de 25g. Caixa com 10 unidades

Armazenagem Manter em local higienizado, seco e fresco e livre da incidéncia de luz solar.

Deve ser transportado em caminhao bau fechado respeitando as indicacdes da
caixa evitando danos ao material e a embalagem.

Transporte

INSPECOES

Andlise Microbioldgica Potencial de Hidrogénio (pH)

APLICACAO

E utilizado em ulceras por pressdo, ulceras de perna, cortes, abrasdes e laceracdes, queimaduras de
2°grau superficiais e profundas, remocao de crostas e tecidos desvitalizados.
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